
Etapele tehnologice analizate de expunere la câmp electromagnetic in vederea 
obtinerii de structuri arhitecturale tip lant in cadrul materiale nano-
compozite au fost: 

- Realizarea unui compozit omogen dispersat de polimer si particule 
- Realizarea filmului 
- Alinierea particulelor in camp electric 
- Uscare cu radiatie IR 
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